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Mg-Zn 페라이트의 자기 구조 연구 
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 철산화물 나노 자성입자는 MRI조영제, 온열치료, 약물 전달 물질 등 다양한 분야에서 

응용되어 연구되고 있다. 국부적으로 암세포를 사멸 시킬 수 있는 장점을 가지고 있는 

온열치료는 나노 자성입자를 이용하여 암세포를 사멸시키는 것을 목표로 연구가 활발하게 

진행되고 있다. 이에 따라서 본 연구에서는, Mg0.5Zn0.5Fe2O4 나노 자성입자를 고온 

열분해법으로 제조하였으며, 제조된 나노입자를 이용하여 결정학적 구조 및 자기적 특성에 

대하여 분석하였다[1]. XRD 측정 결과, 제조된 나노 입자는 Fd-3m의 공간군을 가지고 

있으며, 격자상수는 8.41 Å으로 분석되었다. 또한 Scherrer equation을 통해서 나노 입자는 

대략 11 nm인 것을 확인 할 수 있었다. 그리고 자기적 특성 분석을 위하여 진동 시료형 

자화율 측정기를 통하여 Mg0.5Zn0.5Fe2O4 나노 자성입자가 81.0 emu/g의 포화자화값과 34.6 

Oe의 보자력을 가지고 있다는 것을 확인하였다. 또한, 미시적인 자기적 특성 확인하기 

위하여 극저온 4.2 K에서 뫼스바우어를 측정하였으며, 3-set으로 분석하였으며 분석결과, 

A,B1,B2 site의 초미세 자기장 값은 각각 427 Oe, 458 Oe, 384 Oe으로 확인 되었다. 적합한 

온열치료 응용을 위하여, 본 연구에서는 자가발열 측정기를 통하여 50 kHz 와 25 mT의 

조건하에서 나노 입자의 자가발열 온도를 측정하였다. 그 결과 분말 상태의 Mg0.5Zn0.5Fe2O4 

나노 자성입자는 124.33 oC 의 자가발열 온도를 확인하였으며, 인간의 혈액 점도와 가장 

비슷한 한천용액에 분산시켜 측정한 결과 50.2 oC까지 올라가는 현상을 확인하였다.  
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